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Stanovení obsahu PAU v asfaltových směsích  
  

Objednatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, PSČ 500 02 Hradec Králové 

Název zakázky: Mosty 360-016 a 360-017 Němčice 

Odebral: Ing. Kamarád, Ing. Hejl Datum: 11.3.2020 

 
Parametry kvalitativních tříd dle vyhlášky 130/2019 Sb.: 

Celkové obsahy parametru Jednotka Kvalitativní třída 

ZAS-T1 ZAS-T2 ZAS-T3 ZAS-T4 

Celkové množství PAU mg.kg-1 suš. ≤ 12 12 ˂ x ≤ 25 25 ˂ x ≤ 300 > 300 

Pokud se odpadní znovuzískaná asfaltová směs s obsahem benzo(a)pyrenu ≥50 mg.kg-1 nepoužije způsobem, který je 
v souladu s ustanovením vyhlášky 130/2019 Sb., jedná se o nebezpečný odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako 17 03 01 
* Asfaltové směsi obsahující dehet. 

 
Zatřídění dle vyhlášky 130/2019 Sb.: 

Označení 
směsného 

vzorku 

Zkoušená vrstva 
 x 

staničení 

Seznam dílčích 
vzorků před 

homogenizací 

PAU 
(mg.kg-1) 

Benzo[a]pyren 
(mg.kg-1) 

Kvalitativní třída 
dle vyhl. 

130/2019 Sb. 

19682/1 obrusná vrstva JV 1 <3,20 <0,20 ZAS-T1 

19682/2 ložní vrstva JV 1 <3,20 <0,20 ZAS-T1 

19684 1. podkladní vrstva JV 1 <3,40 0,27 ZAS-T1 

Vzorky označené šedou barvou překračují povolený obsah Benzo(a)pyrenu. Tento materiál lze zpracovat na stavbě pouze 
recyklací za studena na místě s využitím asfaltové emulze. V opačném případě bude klasifikován jako nebezpečný odpad  
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet. 
 
Závěr: 
Na základě stanoveného celkového množství PAU jsou podle vyhlášky č. 130/2019 Sb. směsi z obrusné, ložní a podkladních 
vrstev klasifikovány jako třída ZAS-T1. 

 

Kritéria pro použití znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 podle vyhlášky č. 130/2019 Sb.: 

(1) Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se nestává odpadem, ale je vedlejším 
produktem, nebo frézovaná nebo drcená znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 vystupující ze 
zařízení na využití odpadu přestává být odpadem, pokud 

a) se použije výhradně některým z dále uvedených způsobů: 

1. výroba asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studena, 

2. nestmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní, manipulační nebo obdobné dopravní plochy, 

3. ochranná vrstva pozemní komunikace či letištní nebo obdobné dopravní plochy, 

4. konstrukce zemního tělesa pozemní komunikace nebo stavby železniční trati, 

5. nestmelená konstrukční vrstva polních a lesních cest, 

6. hydraulicky stmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní nebo obdobné dopravní plochy či konstrukce železniční 
trati a 
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b) v případě, že se jedná o znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T2, nepoužije se v nestmelených aplikacích při 
realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje. 

(2) Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se dále nestává odpadem, ale je vedlejším 
produktem, pokud se použije v technologii recyklace na místě a v případě znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-
T2 se nepoužije v nestmelených aplikacích při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje. 

(3) Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 v podobě asfaltových ker se nestává odpadem, ale je 
vedlejším produktem, pokud je zajištěno její předání do obalovny asfaltových směsí, kde se použije k výrobě asfaltové směsi 
vyráběné za horka, za tepla nebo za studena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.:    
 Podrobné výsledky jsou uvedeny v přiložených protokolech o zkoušce č. PR2028370 a PR2028802.  

Zkušební laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků a/nebo 
měřeného místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci, ani 
žádným jiným orgánem. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol o zkoušce 
reprodukovat jinak, než celý. 

 

Výtisk číslo: 1 / 3 (č. 1 a 2 objednatel, č. 3 zhotovitel) 
Vypracoval: Ing. Jindřich Melcher 
Schválil: Mgr. Jiří Krésa - vedoucí laboratoře 
Datum vystavení: 30.3.2020 

 















Protokol o zkoušce č. 0821 V195102-03/B

MĚŘENÍ TLOUŠŤKY VRSTVY VOZOVKY Z JÁDROVÝCH VÝVRTŮ

Norma: ČSN EN 12697 - 36, čl. 1 - 4.1.7 Zkoušky hotové úpravy - tloušťka vrstvy

NV AB AV OK ŠD TOV TKV CTJV
10 60 90 40 - 70 160 200

Nejistota měření: tloušťka vrstvy ± 1,4 mm je uváděna jako rozšířená s koeficientem k = 2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95 % 

Vysvětlivky:
JV jádrový vývrt NV nátěr ŠD štěrkodrť
TOV tl. obrusné vrstvy AB asfaltový beton P, L pravá, levá strana
TKV tl. krytových vrstev OK obalované kamenivo ZÚ,KÚ začátek, konec úseku
CTJV celková tl. hutněných asf. vrstev AV asfaltová vrstva DL délka úseku

nespojení vrstev, např. N - 50 je nespojení v hloubce 50 mm
rozpad vrstvy
nalezena konstrukční vrstva, bez určení její tloušťky
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Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové Objednatel:

B
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Příloha:
Strana:

Silnice II/360 Němčice, mosty e.č. 360-016 a 360-017
100 mm
11.3.2020
20.3.2020

Průměr JV:
Datum:
Datum:

0821 V195102-03
Ing. Kamarád, Ing. Hejl
Ing. Suchyňa, p. Chytrý

Název zakázky:
Číslo zakázky:
Odebral:
Zkoušel:

JV 1
km viz situace

Poznámka:

Směs:
TL. (mm)

36 m za mostem č. 360-016; 1,40 m od okraje

Protokol schválil:
Datum vystavení protokolu:

Zkušební laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků a/nebo
měřeného místa a protokol neznamená schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci, ani
žádným jiným orgánem. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol o zkoušce
reprodukovat jinak, než celý.

Ing. Vlastimil Suchyňa
Mgr. Jiří Krésa - vedoucí laboratoře
27.3.2020

Výtisk číslo:
Protokol vypracoval:
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Objednatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové 
Název zakázky: Silnice II/360 Němčice, mosty e.č. 360-016 a 360-017 
Číslo zakázky: 0821 V195102-03 
Odebral: Ing. Kamarád, Ing. Hejl Datum: 11.3.2020 

 

 

 
Jádrové vývrty: 

 
JV 19 689/1  
Umístění JV viz situace 

  
Vysvětlivky:  JV - jádrový vývrt; P – pravý jízdní pruh; L – levý jízdní pruh 
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