€5t dokumentace: STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM

Nazevstavby: Zakresleni stavajiciho stavu VOS a SS technické Ceska Tfebova

Misto:  p. €. 1851; k. 0. Ceska Tfebova
Investor:  Pardubicky kraj,

Komenského ndmésti 125, Pardubice - Staré Mésto, 530 02 Pardubice
Stuperi dokumentace:  stavebné technicky prazkum

Cislo zakazky:  10-2002

Datum: brfezen 2020

DA

LAPLAN

Zpracovatel:
IC: 74839977
Jiraskova 116/16, 602 00 Vevefri, 602 00 Brno
filip@pavlinak.com
Odpovédny projektant:

Sada:

strana 1



Schématické vytyceni sondy 2. nadzemniho podlazi
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Obr. /&.1/ Schématické vytyéeni sond 2.nadzemniho podlazi
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Sonda 2. nadzemniho podlaZi

Sonda €. 1_Podlaha salu, mistnost c. 217

Tabulka €. 1: Stavajici skladba podlahy salu SO1 (od naslapu), zjiSténa sondami:

é. Nazev vrstvy (od naslapné vrstvy) Stav Tloustka
[mm]
Naslapna vrstva:
1. | - Parketové vlysy tl. 20mm Stabilni, pevny, ~20
- Kotveno pomoci hiebiku do prkenného zaklopu suchy
L Lokalné nestabilni, ~22
2. Prkenny zaklop pevny, suchy
pevny, suchy ~110

3. Povaly 110/100
- prostor mezi povaly vyplnén stavebni suti

4, Betonova nosna konstrukce suchy

parketové vlysy 20 mm

 prkenny zaklop 22 mm

~— povaly 110x100 mm, prostor vypInén stavebni suti
betonova nosna konstrukce

Obr. /€.2/ schéma sondy S01 — Podlaha salu, mistnost €. 217

Obr. /¢.3/ Pohled na provedenou sondu S01 — Podlaha salu, mistnost ¢. 217
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Obr. /&.4/ Schématické vyty&eni sond stropu salu
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Sonda stropu salu

Sonda €. 2_strop salu, mistnost €. 217

Tabulka €. 2: Stavajici skladba podlahy hygienického zazemi S02 (od naslapu), zjiSténa sondami:

¢. | Nazev vrstvy (od prostoru pudy do interiéru salu) Stav T"EU§t’]ka
mm
1. Spodni pasnice difevéného vazniku 80/240 mm Bez znamky ~ 240
- VyplInéno mineralni izolaci tloustky 240 mm pogkozeni, suchy
Stabilni, pevny, _
2. | Dievény rodt 100/100 mm sucf?;'/ y 100
- VyplInéno mineralni izolaci tloustky 100 mm
Stabilni, pevny, _
3. Drevotfiskova deska su crfy y 40
- Provedena vrtana sonda
4. Drevény rost suchy ~20
- vzduchova dutina
5. | Prkenné podbiti Stabilni, pevny, ~20
- Provedena vrtana sonda suchy
6. | Rakosova omitka + bily natér Stabilni, pevny, ~ 20
- Provedena vrtana sonda suchy

[ [
dfevény vaznik

— spodni pasnice vazniku 80x240 mm + izolace 240 mm
— dfevény rost 100x100 mm + izolace 100 mm

— drevotFiskova deska 40 mm

— drfevény rost 20 mm

— prkenné podbiti 20nmm

L rakosova omitka + bily natér

Obr. /€.5/ schéma sondy S02 — Strop salu, mistnost €. 217
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Obr. /¢.6/ Schématické vyty&eni sond stropu haly
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Sonda stropu haly

Sonda €. 3_strop haly, mistnost €. 102

Tabulka €. 3: Stavajici skladba stropu haly S03 (od nosné desky), zjiSténa sondami:

3. Dratkobetonova skofepina

suchy

é. Nazev vrstvy (od prostoru stropni desky do Stav Tloustka
interiéru haly) [mm]
1. Zelezobetonova deska Bez znamky ~
poskozeni, suchy
} o . Stabilni, pevny, ~300
2. Zelezobetonovy tram 300/200 mm (V x S) suchy
- prostor mezi tramy je duty, osova rozte¢ tramu 800 mm
Stabilni, pevny, ~80

Zelezobetonova deska

Zelezobetonova deska

Zelezobetonové trédmy 300/200 V/ S; Osové rozte€ 800 mm

dratkobetonova skofepina 80 mm
omitka + bily natér

Obr. /€.7/ schéma sondy S03 — Strop haly, mistnost ¢. 102

strana 7




Obr. /&.8/ Pohled na provedenou sondu S03 — Strop haly, mistnost &. 102
Obr. /£.9/ Sonda S03 — Mezi prostor zelezobetonového tramového stropu

Obr. /&.11/ Sonda S03 — Mezi prostor Zelezobetonového traimového stropu
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