Skladba konstrukce zemniho télesa

Mosty na useku Litomysl - Skutec - Svitavy
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sluzby - kvalita - zkousky

Zakazka €. D82/2018

Zhotovitel:
SQZs.r.o.
Ustfedni laborato¥ Olomouc — AZL 1135.1

U mistni drahy 939/5, 779 00 Olomouc — Nova Ulice

Objednatel:
Ateliér BENING s.r.o.

Benesov u Semil 7, 51206 BeneSov u Semil

Na zakladé poZadavku objednatele bylo provedeno posouzeni skladby konstrukce zemniho
télesa v okoli vybranych mostt v Pardubickém kraji. Dale bylo posouzena pfitomnosti PAU ve
vozovkovém souvrstvi. Zjistény stav konstrukce je uveden v pfilohach, které jsou nedilnou
soucasti této zpravy.

K provedeni prizkumnych praci byly pouZity vrtné soupravy Infratest RCDM 60-0100 a JaNo-
189 HSV-142.

Prilohy:
P1 —Skladba konstrukce JV a skladba konstrukce HS

P2 — Fotodokumentace

V Olomouci dne: 16.10.2018

Zpracoval:
Ing. Jifi Konecny

UstFedy ldboratof OLOMGUC
U mistnf dréhy 989/5, 779 00 Olomneye
18: 25748854, DI¢; corzevanna
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PROTOKOL TLOUSTKY JADROVYCH VYVRTU

Stranalz?2

_S0Z

sluzby - kvalita-zkousky

Nazev akce: Mosty na tiseku Litomysl - Skuteg - Svitavy
Objednatel: Ateliér BENING s.r.o.
BeneSov u Semil 7,512 06
Datum: 11.10.2018 Laborant: Konecny, Lexmaul, Jakub&ova
Jadrovy Asfaltové souvrstvi [mm], dle €SN EN 12697-36, ¢l. 4.1
vyvrt Natér | Obrusnd| LoZni | 1. podki. | I. podkl. | lIl. podkl.|IV. podkL| V. podkl. [ VI. podkl.| VII. podk. Celkem | Podklad
JV1 (HS1) 58 58 PM
JV2 (HS2) 32 32 PM
JV3 (HS3) 44 58 102 3D
JV4 (HS4) 38 89 127 3D
JV5 (HS5) 54 54 108 3D
JV6 (HS6) 57 59 36 152 3D
JV7 (HS1) 67 38 105 | MAK
JV8 (HS2) 59 53 112 PM
Min. 32 38 36 32
Max. 67 89 36 152
Pram. 51 59 36 100
) 11 15 0 35
Var. koef. 21,8% | 26,1% | 0,0% 36%
JV1 (HS1) |358-015 Litomys!
JV2 (HS2) [358-014 Visnary
JV3 (HS3) |357-009A Nové Hrady
JV4 (HS4) |357-010 Nové hrady Il
JVS5 (HS5) |358-010 Polanka
JV6 (HS6) [305-019 Stépanov u Skutée
JV7 (HS1) |644-002 Péc&ikov
JV8 (HS2) |644-003 Pé&cikov - Hraniéky
V1 (HS1) JV2 (HS2) JV3 (HS3) V4 (HS4) V5 (HS5) JV6 (HS6) IV7 (HS1) V8 (HS2)
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Jad’rovy PFitomnost polyaromatickych uhlovodiki
vyvrt

JV1 (HS1) Byla zjiSténa pfitomnost PAU na vzorcich ve vrstvé PM.

JV2 (HS2) Byla zjisténa pFitoE]no_st- PAU na vzorcich ve vrstvé PM. i
JV3 (HS3) - Nebyla zjisténa pFl’tomno?t PAU na vzorcich.

wa (HS4) - _ﬁebyla zjiSténa pfitomnost PAU na vzorcich. -

JV5 (HS5) - Nebyla zjisténa pfitomnost PAU na vzorcich. 1
JV6 (HS6) i Nebyla zjiéténa pFitomnost PAU na vzorcich.
JV7 (HS1) _ Nebyla zjiSténa pritomnost PAU na vzorcich. .

JV8 (HS2) i Byla zjiSténa _ph’tomnost PAU na vzorcich ve druhé vrstvé. o o

Poznamka:

Vyvrt JV6 rozpaden mezi vrstvami 1-2 a 2-3.

Zpracoval:

V Olomouci dne: 16.10.2018 Ing. Jifi Koneény

Ustfednl laborato?
Olomouc




Ustfedni laboratof Olomouc D82 /2018
Pracovisté Olomouc
U Mistni drahy 939/5, 779 00 Olomouc

Stranalz1l

SQZ

PROTOKOL O SKLADBE KONSTRUKCE

sluzby- kvalita-zkousky

Nazev akce: Mosty na tseku Litomysl - Skute¢ - Svitavy
Objednatel: Ateliér BENING s.r.o.
Benesov u Semil 7, 512 06
Datum: 11.10.2018 Laborant: Konetny, Lexmaul, Jakubdova
Hloubena sonda HS1 HS2 HS3 HS4 HS5 HS6 HS1 HS2
Konstrukéni vrstva [mm)] (Jvi) | (Jv2) | (Jv3) | (sv4) | (Jvs) | (sve) | (JIv7) | (sv8)
AC 58 32 102 127 108 152 105 112
PM 150 150 130
Makadam 80
Stét 370
3D 330 380 400 230 490 250 250
sp 250 200
5D 200
Kamen 120
Stérk s pfim. jemn. zeminy 550 480
Pis¢ity jil 650 250 850
Pisek B 200 | 1170
Piscity jil 500
Kamenity jil 500
Piscito-kamenity jil 580
Jil 960 450
Celkem [mm] 1438 1512 1462 1477 1508 1492 1485 1542
P¥islu$ny jadrovy vyvrt w1 w2 3 I\ V5 V6 w7 8
Rozbor zeminy

HS1 (Jv1) |358-015 Litomysl

HS2 (JV2) |358-014 Visnary

HS3 (JV3) |357-009A Nové Hrady

HS4 (Jv4) [357-010 Nové hrady i

HS5 (JV5) [358-010 Polanka

HS6 (JV6) [305-019 Stépdnov u Skutée

HS1 (JV7) |644-002 Pétikov

HS2 (JV8) |644-003 Pééikov - Hranicky
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Poznamka:

Zpracoval:
V Olomouci dne: 16.10.2018 Ing. Jiti Koneény
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$QzZ, s.r.o.
Ustfedni [abpratot OLOMOUC
nf dedhy 939X5,/779 00 Otomoic
16: 25743554, Dt ek 7asese




P2 - Fotodokumentace Sﬂ

sluzby - kvalita-zkousky

Obr. 2 Vzorkovnice HS1, most 358-015 Litomysl



P2 - Fotodokumentace

sluzby - kvalita-zkousky

Obr. 3 Misto vrtu HS2, most 358-014 Visn
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Obr. 4 Vzorkovnice HS2, most 358-014 Visnary



P2 - Fotodokumentace Sﬂ

sluzby - kvalita-zkousky
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Obr. 6 Vzorkovnice HS3, most 357-009A Nové Hrady



P2 - Fotodokumentace Sﬂ

sluzby - kvalita-zkousky

Obr. 8 Vzorkovnice HS4, most 357-010 Nové Hrady |l
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sluzby - kvalita-zkousky
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Obr. 10 Vzorkovnice HS5, most 358-010 Polanka



P2 - Fotodokumentace

sluzby - kvalita-zkousky

Obr. 11 Misto vrtu HS6, most 305-019 Stépdnov u Skutée

«

Obr. 12 Vzorkovnice 1/3 vrtu HS6, most 305-019 Stépanov u Skutée



P2 - Fotodokumentace S Z

sluzby - kvalita-zkousky

e i B T
TR s T TR

Obr. 13 Vzorkovnice 2/3 vrtu HS6, most 305-019 Stépanov u Skutée

Obr. 14 Vzorkovnice 3/3 vrtu HS6, most 305-019 Stépanov u Skutce



P2 - Fotodokumentace Sﬂ

sluzby - kvalita-zkousky

Obr. 15 Misto vrtu HS1, most 644-002 Pécikov

Obr. 16 Vzorkovnice HS1, most 644-002 Pécikov



P2 - Fotodokumentace Sﬂ

sluzby - kvalita-zkousky

Obr. 17 Misto vrtu HS2, most 644-003 Pécikov - Hranicky

Obr. 18 Vzorkovnice HS2, most 644-003 Pécikov - Hranicky
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sluzby - kvalita-zkousky
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r. 20 AC vyvrt JV2, most 358-014 Visiary
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sluzby - kvalita-zkousky
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P2 - Fotodokumentace
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Obr. 21 AC vyvrt JV3, most 357-009A Nové Hrady
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most 357-010 Nové Hrady Il

Obr. 22 AC vyvrt JV4,



P2 - Fotodokumentace

sluzby - kvalita-zkousky
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Obr. 24 AC vyvrt JV6, most 305-019 Stépanov u Skutce
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sluzby - kvalita-zkousky

P2 - Fotodokumentace
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Obr. 25 AC vyvrt JV7, most 644-002 P
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Obr. 26 AC vyvrt JV8, most 644-003 P



P2 - Fotodokumentace Sﬂ

sluzby - kvalita-zkousky

Obr. 28 Detail pritomnosti PAU na AC vyvrtu JV2




P2 - Fotodokumentace ﬂ

sluzby - kvalita-zkousky

Obr. 30 Detail negativni pritomnosti PAU na AC vyvrtu JV4



P2 - Fotodokumentace ﬂ

sluzby - kvalita-zkousky

Obr. 31 Detail negativni pfitomnosti PAU na AC vyvrtu JV5

Obr. 32 Detail negativni pfitomnosti PAU na AC vyvrtu JV6



P2 - Fotodokumentace ﬂ

sluzby - kvalita-zkousky
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Obr. 33 Detail negativni pfitomnosti PAU na AC vyvrtu JV7

Obr. 34 Detail pritomnosti PAU na AC vyvrtu JV8



