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Místo sondy Pohled vpřed

Pohled vzad Vývrt

Materiál v sondě

Sil. II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad

Sonda č. 2 v km 5,26, 
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250 mm

zemina podloží
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Pohled vzad Vývrt

Sil. II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad

Sonda č. 6 v km 6,26, 

Místo sondy Pohled vpřed

Materiál v sondě Sonda
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Sil. II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad

Sonda č. 10 v km 7,26, 
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ACL
80 mm
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70 mm

PMH
200 mm

ŠD
300 mm

zemina podloží
610 mm
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Pohled vzad Vývrt

Sil. II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad

Sonda č. 14 v km 8,26, 

Místo sondy Pohled vpřed

ACO
40 mm

ACL
90 mm

ACP
60 mm

PMH
150 mm

ŠD
200 mm

zemina podloží
660 mm
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Sil. II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad

Sonda č. 18 v km 9,26, 

Pohled vpřed
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Sil. II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad

Místo sondy Pohled vpřed
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Sonda č. 22 v km 10,36, 

Pohled vzad Vývrt

Materiál v sondě Sonda
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ACL
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ACP
100 mm

PMH
220 mm

DK
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Sil. II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad

Místo sondy Pohled vpřed
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Sonda č. 26 v km 11,16, 

Pohled vzad Vývrt

Materiál v sondě Sonda

ACO
50 mm

ACL
80 mm

ACP
70 mm

PMH
300 mm

ŠD
250 mm

zemina podloží
400 mm
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Materiál v sondě Sonda

Sil. II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad

Sonda č. 30 v km 12,26, 

Místo sondy Pohled vpřed
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ŠD
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Sil. II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad

Sonda č. 34 v km 13,26, 

Pohled vpřed

Vývrt

ACO
40 mm

ACL
70 mm

ACP
120 mm

SC
200 mm

ŠD
350 mm

zemina podloží
420 mm
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Pohled vzad

Materiál v sondě

Sil. II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad

Sonda č. 38 v km 14,26, 
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